
Instrukcja licowania i wybarwiania struktur z Cercon ht
ceramikami Cercon ceram love i Cercon ceram Kiss

Cercon ht
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Różnorodne/ wielorakie zastosowanie 
i naturalna estetyka systemu

Licowanie kolorowanego tlenku cyrkonu Cercon ht

Licowanie dla techniki malowania płynami

Cercon ht dentyny

love i Kiss

Brzegi sieczne oraz masy indywidualne 
Cercon ceram love I 
Cercon ceram Kiss

Np. 
Idea Multi-color 
Cercon ceram love 

Carsten Fischer 
(Sirius News 01/2012)

CzL

CL

CzL

CL

Idea Multi-color 
Cercon ceram love 

Cercon ht mediumCercon ht light

Cercon ht white
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Idea malowania barwionego tlenku cyrkonu Cercon ht

Idea malowania płynami

Farbki Cercon ht

Body-base oraz 

Body-match

Np. 
Idea Multi-color Pełna anatomia 
Carsten Fischer 
(Sirius News 02/2011)

PA

PA

Idea Multi-color Pełna anatomia 
Carsten Fischer 
(Sirius News 02/2011)

Cercon ht mediumCercon ht light

Cercon ht white



Cercon ceram love na Cercon ht
Warstwowanie podstawowe: most w odcinku bocznym
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Struktura z Cercon ht medium

1

Bezpieczeństwo koloru oraz estetykę zawsze gwarantuje już w 

warstwowaniu podstawowym ceramika love. Dla koloru A2 

została wybrana, zgodnie z zasadą przyporządkowania kolorów, 

struktura Cercon ht medium oraz dentyna Cercon ht A2.

Struktura Cercon ht powinna odpowiadać pomniejszonemu 

kształtowi anatomicznemu odbudowywanych zębów i 

zachowywać odpowiednie wartości minimalne co do grubości 

ścian i przekroju połączeń.

Anatomicznie zredukowane części struktury należy odbudować 
za pomocą Cercon ceram love ht dentyna 2 (patrz fot 2)

Ważne wskazówki

 › W przypadku licowania 

częściowego i całkowitego na 

jednej strukturze konieczny jest 

wybór struktury zgodnie wyty-

cznymi techniki warstwowania.

 ›  Generalnie malowanie należy 

przeprowadzać przed warst-

wowaniem.
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Warstwa dentyny od strony policzkowej Po pierwszym wypaleniuUzupełniona masą brzegu siecznego love E2

2 43

Drugie palenieKorekta za pomocą Cercon ceram 
love ht Dentyna A2 i brzeg sieczny E2

Indywidualizacja farbkami Cercon 
Malfarben

65 7

element olicowany 
całkowicie 

licowanie częściowe od strony 
przedsionkowej/policzkowej

licowanie częściowe od strony 
powierzchni żującej

Prace pokazane w broszurze zostały wykonane przez Yamena Chaban, doradcę technicznego DeguDent



Cercon ceram love i Cercon ht 
Warstwowanie high-end: ząb w odcinku przednim
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Struktury Cercon ht  medium

1

3 Odbudowa kształtu podstawo-
wego za pomocą Cercon ceram 
love dentyna ht A2

Masa Transpa Clear TC do charaktery-
zacji mamelonów i masa White Surface 
do wykonania białawych fragmentów

Cut-back – ścięcie fragmentów 
dentyny

3 54

W obszarze szyjkowym intensywna 
dentyna ID1, lekkie pociągnięcie struk-
tury masą Grey-Inside.

Pracując ceramiką love sprostają Państwo wszys-

tkim estetycznym wymaganiom. Tu sterują 

Państwo jasnością, wysyceniem koloru, 

translucencją i odbiciem światła. Dla koloru A2 wy-

brano zgodnie z zasadą przyporządkowania ko-

lorów Cercon ht medium oraz dentynę Cercon ht 

A2.

Struktury Cercon ht powinny być pomniejszonym 

kształtem anatomicznym odbudowywanych 

zębów i mieć zachowane minimalne grubości 

ścian.

2
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Kształt, struktura i tekstura 
powierzchni skontrolowana 
proszkiem srebrnym

Warstwowanie uzupełnione masą 
Opal-Enamel OE1 i masą Transpa 
rot TR

Indywidualizacja farbkami Cercon 
Malfarben po wypalaniu 
glazurującym

109 11

Pierwsze wypalanie ceramikiUzupełnianie odcinka brzegu siecz-
nego masą love E2

Mezialna listwa boczna masą Sky, dystalna 
listwa boczna mieszanką Ocean-Standby 
1:1, szyjka mieszanką Sunset-Standby 1:2

6 87



Cercon ceram Kiss i Cercon ht
Warstwowanie podstawowe: most w odcinku przednim
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Kiss ze względu na trochę bardziej translucentne ustawienie mas 
niesie ze sobą możliwość bardzo kreatywnej gry. W warstwowaniu 
podstawowym dla koloru A3 wybrano zgodnie z zasadą 
przyporządkowania kolorów strukturę Cercon ht medium i Kiss 
dentynę ht A3.

Należy pamiętać o zachowaniu wartości minimalnych dla grubości 
ścian i przekroju połączeń jak również pomniejszony kształt anato-
miczny struktury.

Widok powierzchni żującej odbudowanej Kiss dentyną ht A3 i 
brzegiem siecznym Kiss S3 (patrz fot. 3)

Cercon ht medium Gerüst

1

Ważne wskazówki

 › W przypadku licowania 

częściowego i całkowitego na 

jednej strukturze konieczny jest 

wybór struktury zgodnie wyty-

cznymi techniki warstwowania.

 ›  Generalnie malowanie należy 

przeprowadzać przed warst-

wowaniem.
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licowanie częściowe od strony 
powierzchni żującej

element olicowany 
całkowicie 

licowanie częściowe od strony 
przedsionkowej/policzkowej

Warstwowanie dentyną Cercon 
ceram Kiss Dentin-ht A3

Po pierwszym wypalaniuW  obszarze brzegu siecznego odbu-
dowa masą szkliwną Kiss S3

2 43

Drugie wypalanieKorekta dentyną Cercon ceram 
Kiss ht A3 i brzegiem siecznym S3

Indywidualizacja farbkami Cercon 
Malfarben, po wypalaniu 
glazurującym

65 7



Odbudowa pełnego kształtu dentyną 
ht Cercon ceram Kiss A3 

Fluorescencja

Charakterystyka mamelonów masą 
Kiss Transpa Clear TC

Cut-back - ścięcie dentyny w obsza-
ze brzegu siecznego

3 54

W obszarze szyjkowym i na punk-
tach stycznych masa Kiss Power-
chroma PC5 i PC2

Indywidualne możliwości estetyczne oraz krea-

tywne wariacje ceramiką Kiss zostały przedsta-

wione na przykładzie tego uzupełnienia. Dla ko-

loru A3 wybrano zgodnie z zasadą 

przyporządkowania koloru strukturę Cercon ht 

medium oraz Kiss dentynę ht A3.

Struktury Cercon ht powinny być zaprojektowa-

ne jako pomniejszony kształt anatomiczny z za-

chowanymi koniecznymi parametrami grubości 

ścian.

Cercon ceram Kiss i Cercon ht
Warstwowanie high-end: ząb w odcinku przednim

10

2

1 Struktury Cercon ht  medium

1



Drugie wypalanie – kontrola kształtu, 
struktury i tekstury powierzchni za 
pomocą proszku srebrnego, korekty

Uzupełnienie kształtu opalizującym 
brzegiem siecznym OS1+ OS2

Indywidualizacja gotowego 
uzupełnienia farbkami Cercon 
Stains

109 11

Po pierwszym wypalaniuOdbudowa brzegu siecznego masą 
Kiss S3

Listwy boczne wykonane mieszanką 
mas Sky - Standby 1:1, szyjka Kiss 
dentyną ht

11

76 8



Cercon ht Body-base, Body-match 
– farbki na Cercon htt 
Pełnoanatomiczna technika malowania 

Nowa generacja tlenku cyrkonu – Cercon ht – oferuje 

Państwu możliwość wykonywania pełnoanatomicznych 

uzupełnień techniką malowania.

Używając farbek Cercon ht Body-base i Body-match, jak 

również znanych farbek Cercon  stains, wykonają Państwo 

na strukturach z Cercon ht light i medium uzupełnienia w 

każdym zadanym kolorze kolornika Vita.

12

1

Charakterystyka indywidualna 
farbkami Cercon ht Body-match 1

Pełnoanatomiczne korony A2 z 
Cercon ht Body-base A-B

Gotowe uzupełnienie po 
wypalaniu glazurującym.

32 4

Struktura pełnoanatomiczna z Cercon ht light
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Kolory V

Kolor struktury 
Cercon ht Dentyna-ht

Brzeg 
sieczny / E

Kolor struktury 
Cercon ht Dentyna-ht

Brzeg 
sieczny / S

A 1 Light A1 1 Light A1 1

A 2 Medium A2 2 Medium A2 2

A 3 Medium A3 2 Medium A3 3

A 3.5 Medium A3,5 2 Medium A3,5 3

A 4 Medium A4 3 Medium A4 5

B 1 Light B1 1 Light B1 1

B 2 Light B2 1 Light B2 1

B 3 Medium B3 2 Medium B3 4

B 4 Medium B4 2 Medium B4 6

C1 Light C1 1 Light C1 1

C 2 Light C2 3 Light C2 5

C 3 Medium C3 3 Medium C3 5

C 4 Medium C4 3 Medium C4 6

D 2 Medium D2 2 Medium D2 2

D 3 Medium D3 2 Medium D3 4

D 4 Medium D4 3 Medium D4 4

Cercon ht – licowanie i wybarwianie

Licowanie ceramiką Cercon ceram love i Cercon 
ceram Kiss

14

CzL

CL

D 4 Medium D4 3 Medium D4 4

Wskazówka: 
Na materiały przepuszczające światło (wysoce translucentne) 
wpływa zawsze kolor naturalnego zęba. Zdevitalizowane, mocno 
przebarwione słupki zębów lub kolorowe cementy mogą dodatkowo 
oddziaływać na wynik kolorystyczny.
W przypadku bardzo różnych wartości przekroju struktury (np. 
przęsło) możliwe są  różniące się efekty kolorystyczne w obrębie 
elementu. Różnice te można skompensować używając odpowied-
nich modyfikatorów, np. farbek.
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Wybarwianie farbkami Cercon ht Body-base 
i Body-match

Hinweis: 
Body-base oraz farbki (np. amber, taiga, pink) należy zastąpić glazurą 
(na szpic szpatułki), aby uzyskać równomierny połysk na całym 
uzupełnieniu. Dodatkowe wypalanie glazury nie jest więc konieczne.
W przypadku kiedy w jednej pracy odbywa się licowanie częściowe i 
całkowite, należy wybrać kolor struktury zgodnie z tabelą dla techniki 
warstwowania. Generalnie wybarwianie powinno się odbyć przed warst-
wowaniem.
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*  Mieszanka podanych farbek. Ilość odpowiada małej miarce porcjonera.

**  Jeśli w jednym moście wykonywane są zarówno elementy licowane częściowo, całkowicie oraz elementy pełnoanatomiczne, 
 wówczas należy wybrać kolor struktury Cercon ht zgodnie z tabelą dla licowania. Ma to odniesienie do love i Kiss dla kolorów A2 i C2.

Kolor V Cercon ht 1.  palenie 2.  palenie 3.  palenie 4. palenie 5. palenie

A 1 Light Body-base A/B Body-match 1 – – –

A 2 Light** Body-base A/B Body-match 1 – – –

A 3 Medium Body-base A/B Body-match 1 Body-match 1 – –

A 3.5 Medium Body-base A/B Body-match 1 Body-match 1 – –

A 4 Medium Body-base A/B Body-match 1 Body-match 1 – –

B 2 Light Body-base A/B Body 3 – – –

B 3 Medium Body-base A/B Body 8 – – –

B 4 Medium Body-base A/B Body 7 Body 7 – –

C2 Medium** Body-base C/D Taiga Taiga – –

D2 Light Body-base C/D Body-match 2 Body-base C/D – –

D3 Medium Body-base C/D Body-base C/D Body-match 2 – –

D4 Medium Body-base C/D Body-base C/D Body-match 2 Body-match 2 –

Następujące kolory można stworzyć poprzez mieszanie

B1 Light Body-base A/B

3x Body-base A/B* 

1x Pink* 

1x Taiga*

– – –

C1 Light Body-base C/D

2x Body-base C/D* 

1x Grau* 

4x Taiga*

– – –

C3 Medium Body-base C/D

2x Body-base C/D* 

1x Grau* 

4x Taiga*

 2x Taiga* 

 2x Body 7*

 2x Taiga* 

 2x Body 7*
–

C4 Medium Body-base C/D

2x Body-base C/D* 

1x Grau* 

4x Taiga*

2x Body-base C/D* 

 1x Grau* 

 4x Taiga*

 2x Taiga* 

 2x Body 7*

 3x Terra* 

 2x Body 7*

PA



Tabele wypalania
Ogólna tabela wypalania (technika warstwowania)

Cercon ceram love

Cercon ceram Kiss
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Program
Wygrzewanie 

wstępne 
°C

Czas 
suszenia

min.

Przyrost 
temp. 
°C/min.

Temperatura 
końcowa 

°C

Czas 
utrzymania 

min.

Próżnia
hPA

Powolne 
studzenie 

min.

Dentyna 1 450 5:00 55 900 1:30 50 –

Dentyna 2 450 5:00 55 890 1:30 50 –

Wypalanie glazurujące 450 5:00 55 880 1:00 – 6:00

Korekta 450 5:00 55 760 1:00 50 6:00

Final Margin  (F-SM) 450 5:00 55 760 1:00 50 6:00

Program
Wygrzewanie 

wstępne 
°C

Czas 
suszenia

min.

Przyrost 
temp. 
°C/min.

Temperatura 
końcowa 

°C

Czas 
utrzymania 

min.

Próżnia
hPA

Powolne 
studzenie 

min.

Dentyna  1 450 5:00 55 830 1:30 50 –

Dentyna  2 450 5:00 55 820 1:30 50 –

Wypalanie glazurujące 450 3:00 55 800 1:00 – 6:00

Korekta 450 5:00 55 680 1:00 50 6:00

Final Margin (F-SM) 450 5:00 55 680 1:00 50 6:00

W ostatnim paleniu pracę należy zawsze 
poddać powolnemu studzeniu; dotyczy 
to również korekt uzupełnień noszonych 
na próbę. Temperaturę wypalania należy 
dopasować do ilości punktów wypala-
nych w jednym cyklu. W przypadku pięciu 
do dziesięciu punktów konieczne jest 
podwyższenie temperatury o +5oC do 
+10oC. Od dziesięciu punktów koniecz-
ny jest wzrost temperatury o +10oC do 
+20oC. Podane w tabelach dane są 
wartościami orientacyjnymi i służą jako 
punkt odniesienia.

Możliwe są różnice w wynikach wypala-
nia, gdyż zależą one od wydajności da-
nego pieca, od jego konstrukcji i wieku. 
Wartości orientacyjne należy zatem indy-
widualnie dopasować przy każdym wyp-
alaniu. Zalecamy zawsze wykonanie wy-
palania próbnego dla skontrolowania pi-
eca. Wszystkie dane zostały przez nas 
skrupulatnie przygotowane i sprawdzo-
ne, nie stanowią jednak podstawy 
rękojmi.



Farbki Cercon – ht Body-base i ht Body-match
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Wygrzewanie 
wstępne

Czas 
zamknięcia

Czas 
wygrzewania 
wstępnego 

Próżnia Przyrost 
temp. 

Temperatura 
końcowa

Czas 
utrzymania

450° C 2:00 min 1:00 min off 55° C /min 800° C 1:20 min

Dalsze informacje znajdą Państwo w instrukcjach:

> Cercon ceram Kiss ht-Dentine

> Cercon ceram love ht-Dentine

> Cercon Malfarben ht Body-base I ht Body-match

Instrukcje stosowania dot. tych produktów znajdą Państwo na www.degudent.pl (Instrukcje)



Cercon ht-Body-base Set

Zestaw zawiera farbki opracowane do wykonywania koron i mostów pełnoanatomicznych 
z Cercon ht light i medium. Farbki są szczególnie przydatne z dwóch powodów: 

1.  Pozwalają w wyniku powtarzalnych połączeń  uzyskać i utrzymać kolory Vita

2. Farbki wyprodukowane w specjalnej technologii pozostają zawsze w miejscu 
aplikacji dzięki swojej  drobnoziarnistej strukturze, dają się bardzo łatwo nanieść 
na strukturę i nie tworzą plam

Zestawy

Cercon ceram love Aesthetik-Set

Zestaw estetyczny daje zdecydowanie większe pole 
dla kreatywności technika i pozwala tworzyć wysoce 
estetyczne prace. Wszystko wg konsekwentnych zasad 
tworzenia kolorów love.

Cercon ceram love Aesthetik-Set

Cercon ceram love ht-Dentin Set 

Wysoce nasycone dentyny ht pozwalają wykorzystać wyjątkową 
translucencję i możliwości estetyczne struktur z Cercon ht light 
i medium. Wszystko to z zachowaniem zadanych kolorów także  
w przypadku cienkich ścian konstrukcji. Dentyny ht idealnie 
uzupełnią znane zestawy Aesthetic oraz Basic stworzone do 
wykonywania mistrzowskich uzupełnień.

Cercon ceram love Basic-Set

Za pomocą zestawu Basic mogą Państwo wykonać 
pełną gamę kolorystyczną w obu kolornikach: V i 
3D-Master. Bezpieczeństwo kolorów i łatwe 
użytkowanie.

18



Cercon stains

Farbki służą do indywidualizacji uzupełnień pełnoanatomicznych, licowa-
nych całkowicie i częściowo. Nadają się do zastosowania dla Cercon ce-
ram love, Cercon ceram Kiss oraz dla mas dentynowych z zestawów Den-
tyny-ht. Zostały wyprodukowane specjalną technologią aby były łatwe do 
nanoszenia i stabilne.

Zestawy

Cercon ceram Kiss ht-Dentin Set

Kiss Dentyny-ht dostarczą Państwu mas o dużym wysyceniu ko-
lorem, aby także przy cienkich warstwach można było uzyskać 
idealne kolory Vita na strukturach Cercon ht light i medium

Cercon ceram Kiss – pełny zestaw

Zestaw Kiss Dentyny-ht uzupełnia znany od dawna pełny zestaw cerami-
ki Kiss, która w Państwa rękach sprosta największym i najróżniejszym 
wymaganiom lekarzy i pacjentów.
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DeguDent GmbH
Biuro Dentsply w Polsce
ul. Pilchowicka 9/11
02-175 Warszawa
Tel. 22 825 72 08
www.degudent.com
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