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MAGNUM H60 C€ 0123
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Stop dentystyczny na bazie kobaltu do protez szkieletowych, typ 5*
*Zgodny z ISO 22674:2016
Produkt przeznaczony dla laboratoriow dentystycznych do wytwarzania wyrobow,
ktére muszg by¢ sztywne i wytrzymate, pojedyncze korony, mosty i nadbudowy na
implantach.
Stop MAGNUM H60 charakteryzuje sie duzg plynnoscia, co pozwala uzyskac
odlewy o bardzo zredukowanej grubosci, do trzech dziesigtych milimetra i

strukturg molekularng co zapewnia uzyskanie gtadkich i zwartych powierzchni ze
Zmniejszonym tworzeniem tlenkéw.

Stopy MAGNUM H60 sg produkowane zgodnie z normg ISO 22674:2016, sg wysoce

odporne na korozje i nie zawierajg zadnego pierwiastka toksycznego, takiego jak
beryl, ind czy gal.

MAGNUM H60 to produkt
Wskazane uzycie

Stopy na podbudowy s3 przeznaczone dia laboratoriéw dentystycznych, ktdre
odlewajg je w celu tworzenia protez szkieletowych. Proteza szkieletowa to
czesciowa, ruchoma proteza stosowana do rehabilitacji jamy ustnej w przypadku
utraty tkanek twardych zeba. Stopy na podbudowy musza charakteryzowac sie
wysoka wytrzymaloscig mechaniczna i dobra elastycznoscia.
Instrukcje uzycia
Modelowanie
Zachowac grubosc nie mniejszg niz 0.6 mm, aby uzyskac gotowe czesci o grubosci
do 0.3 mm. Unika¢ ostrych katow i uwazagc, aby podczas woskowania nie dostaly sie
zadne zanieczyszczenia.
Kanaty odlewnicze
Uzywac bezposrednio kanatow odlewniczych o $rednicy 3.5 - 4 mm.
Odlew
Rozpusci¢ MAGNUM HB0 w czystych i wstepnie ogrzanych tyglach ceramicznych.
Kazdy stop musi mie¢ wtasny specyficzny tygiel, nie przegrzewac stopu i nie uzywac
strumienia.
Rozgrzac do temperatury migdzy 950 ° C a 1050 ° C; stato$¢ w piecu do wstepnego
ogrzewania zmienia si¢ w zaleznosci od charakterystyki powtoki i wielkosci cylindra.
Topienie indukcyjne: rozpoczag odlewanie, gdy wiewki zostang potaczone tuz przed
otwarciem skorupy powierzchni
Odlewanie w stanie stopionym: odlozy¢ wlewki do wstepnie podgrzanego tygla
ceramicznego i rownomiemie podgrzewac za pomoca okraglych ruchow. Gdy wlgwkj
si¢ stopia, uruchomic wiréwke. Mozna uzywac tylko palnikow z wieloma plomieniami.
Nie uzywac strumienia. Orientacyjne wartosci regulaciji pomienia: - Acetylen 0.4

bary / Tlen 2 bary - Propan 0.2 bary / Tlen 2 bary - Cisnienie w przewodzie metanu /
tlen 2 bary

Przetwarzanie

Pozwoli¢ cylindrowi ostygnac do temperatury pokojowej, usunaé powloke i
wypiaskowac tlenkiem glinu od 110 do 150 pm pod cisnieniem 3-4 barow.
Kontynuowac obrobke za pomoca wiertta z weglika wolframu.

Ponowne zuzycie nastawek wlewowych .
Najlepsze wyniki uzyskuije sig przy uzyciu czystego MAGNUM HB0; mozliwe jest
jednak uzycie wiewow tylko raz tylko pod warunkiem dodania tej samej ilosci nowego
metalu, gdy catos¢ pochodzi z tej samej partii.

Spawanie

Do spawania zaleca sie uzywanie naszego stopu MAGNUM SALDATURA Co
Utylizacja

Odpady po obrébce nalezy utylizowa¢ jako odpady specjalne zgodnie z Dyreklywa W
sprawie odpadow 2008/98 / EWG oraz dyreklywa 94/62 / EWG w sprawie opakowarl
i odpadow opakowaniowych oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowym!

przeznaczony do uzytku przez kompetentnych technikow.

Ostrzezenia i Srodki ostroznosci
L]

Stopy z kobaltu i chromu rzadko wywotuja zapalenie skory u uczulonych osdb.
Zaleca sig wykonanie testu skémego.

Metalowe proszki i dymy sa niebezpieczne dla zdrowia. Podczas odlewania i
polerowania uzywaé odpowiedniego systemu ssacego.

Sprawdzi¢ przed zastosowaniem protezy, czy w jamie ustnej pacjenta nie
znajdujg sie inne metalowe implanty. W obecnosci innych metali moze wystapic
efekt ,nagromadzenia sig".

Kazda z naszych dostaw jest oznaczona numerem partii. W celu identyfikacji
zaleca sie zgloszenie tego numeru na karcie pacjenta.

Produkt nie wymaga zachowania szczegdlnych $rodkéw ostroznosci podczas
przechowywania. MESA posiada mozliwos¢ identyfikaciji partii przez okres 15 lat.
Za metody konserwaciji przedmiotow wykonanych z MAGNUM HB0 odpowiadaja
profesjonalni operatorzy (technicy dentystyczni). Ten produkt musi byc
przechowywany, transportowany i uzywany w temperaturze od -30°C do + 50°C,
W celu zapewnienia integralnosci opakowania i zawartych w nim instrukcji.
MESA zaleca zwrdcenie uwagi pacjentéw, ze stopy dentystyczne moga wplywac
na wyniki badan radiologicznych (MRI).

Produkt jest sprzedawany jako niesteryiny.
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. & Dopuszczalne temperatury
Procentowy sktad chemiczny (m/m)
Co 63 Mo 6.5
Cr 29
Inne: C, Si, Fe, Mn
Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
Gestosc 8.3 g/cmc
Temperatura krzywych solidus-likwidus 1321-1407°C
Punkt topnienia 1460°C
Jednostkowe obciazenie plastyczne (Rp 0.2) 545 MPa

Procentowe wydluzenie przy zerwaniu 6%

Modut sprezystosci

209 GPa
Twardosc¢ Vickersa 394 HV10
Kolor Bialy
Uwolnienie jonow w ciagu tygodnia 06 pg/cm2
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